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Введение 
В настоящее время в стоматологии имеется огромное количество боров и фирм, 

которые их производят. Для проведения успешного и качественного препарирования 

твердых тканей зубов необходимо использование качественного инструментария, поэтому 

зачастую перед врачом-стоматологом стоит выбор: боры каких фирм являются наиболее 

предпочтительными в соотношении цена/качество. 

Цель исследования 
Изучить остаточную абразивность боров различных фирм производителей и 

провести их сравнительную характеристику. 

Материалы и методы 
Нами были закуплены боры от различных фирм производителей и собраны 

экстрагированные зубы, которые были зафиксированы в гипсовые блоки и препарированы 

под металлокерамические коронки. Были взяты стандартные пластинки моделировочного 

воска и по ним отлиты пластины из кобальто-хромового сплава. Затем при помощи 

повышающего наконечника с определенно заданными параметрами скорости и времни 

были произведены пропилы, по которым с помощью микроскопа были измерены глубины 

погружения боров в пластины. 

Результаты 
Экспериментальная часть работы еще проводится. 

Выводы 
На основе полученных данных и микроскопических срезов будет произведена 

оценка остаточной зернистости боров испытуемых фирм производителей. 

 

 

  


