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Актуальность. В последнее время становится популярным использова-

ние препаратов МТА как альтернатива материалам на основе гидроксида каль-

ция. При этом манипуляционные свойства данного материала отличаются от 

уже привычных кальцийсодержащих препаратов. Поэтому для молодых врачей 

становится актуальным обозначить критерии выбора того или иного препарата 

МТА из представленных на стоматологическом рынке. 

Цель: сравнить эргономику работы с различными препаратами МТА  

Материалы и методы. В исследовании использовали 30 зубов, раннее 

эндодонтически не леченных, которые были разделены на 2 группы. В 1 группе 

после формирования эндодонтического доступа в коронковой части на устьях 

каналов паковали слой МТА (имитация пульпотомии). Во 2 группе после фор-

мирования искусственной перфорации корня паковали МТА в зону перфорации 

ортоградно. Использовались следующие материалы: «Триоксидент» (ВладМи-

Ва), МТА White (PD), Biodentine (Septodont). Оценивали манипуляционные 

свойства исследуемых материалов, процесс и результат внесения МТА с помо-

щью рентгенограмм и визуально на шлифах зубов под увеличением. Также оп-

ределяли эмиссию ОН
-
 путѐм pH метрии растворов МТА в течение 15 дней.  

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование позволило вы-

явить: использование материала Biodentine требует дополнительного оснаще-

ния – капсулосмесителя, что влияет на стоимость материала. При замешивании 

в соответствии с инструкцией наиболее удобной для внесения и паковки явля-

ется консистенция материала Триоксидент. Для закрытия перфорации корня 

наиболее удобен препарат MTA White со специально разработанным апплае-

ром. Наибольшая рентгеноконтрастность выявлена у материалов Триоксидент и 

MTA White, препарат Biodentine рентгенологически практически идентичен 

тканям зуба. Наибольшая активность выделения OH
-
 наблюдалась в первый час 

после замешивания представленных препаратов, далее носила регрессивный 

характер. 

Выводы: 

1 Критериями выбора препарата МТА являются: доступность использо-

вания препарата, удобство дозирования и хранения, консистенция материала, 

удобство его внесения и рентгеноконтрастность. 

2 Выбор материала зависит от потребности выполнения тех или иных ма-

нипуляций.   

 

  


