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Актуальность. Одной из наиболее перспективных технологий по вклю-

чению в состав имплантата биологического материала является технология хо-

лодного прессования, позволяющая сохранить свойства биоактивного материа-

ла. 

Цель: обоснование технологии холодного прессования нетканого титано-

вого материала и аутологичных костных трансплантатов в дентальной имплан-

тологии. 

Задачи:  

1 Изучить биомеханические параметры имплантатов изготовленных тех-

нологией холодного прессования нетканого материала с аутокостными транс-

плантатами. 

2 Оценить показатели первичной стабильности дентальных имплантатов.  

Материал и методы. В исследовании использовались 20 препаратов 

нижней челюсти свиньи.  

Результаты и их обсуждение. Стабильность для нетканого титанового 

материала модифицированного аутологичной костной тканью была выше, чем 

для нетканого титанового материала со сквозной пористостью. Напряжения при 

использовании нетканого  титанового  материала  с наполнителем в виде кост-

ного аутологичного трансплантата концентрировались в костной ткани по пе-

риметру имплантата. 

Выводы: 

1 Холодное прессование нетканого титанового материала со сквозной по-

ристостью путѐм включения в его состав наполнителя в виде аутологичного 

трансплантата способствует  равномерному распределению напряжений по 

стенкам костного ложа. 

2 Стабильность моделей дентальных  имплантатов изготовленных по тех-

нологии холодного прессования с аутологичных трансплантатом в 1,79 раза 

выше чем без аутологичного трансплантата. 
 


