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Резюме. Образцы из удаленных зубов человека подвергались деминерализации 

напитком «СocaCola». Препараты кальция и фтора наносили с учетом рекомендаций про-

изводителя, после чего оценивалась глубина образовавшихся бороздок с помощью профило-

графа.  
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Resume. Samples of extracted human teeth were subjected to demineralization by drink 

"СocaCola". Calcium supplements and fluoride were applied taking into account the recommen-

dations of the manufacturer, and then the depth of the formed grooves was estimated by using the 

profilograph. 

Keywords: prevention, treatment, dental erosion. 

 

Актуальность. За последние десятилетия распространенность некари-

озных болезней зубов значительно возросла преимущественно за счет дефек-

тов, возникающих после прорезывания зубов [1, 2, 3, 4]. Проблемы профилак-

тики и лечения эрозии зубов являются актуальной проблемой современной 

стоматологии.  

Цель: оценить эффективность применения препаратов кальция и фтора 

в профилактике и лечении эрозии эмали in vitro.  

Материалы и методы. Исторический, экспериментальный, статистиче-

ский (непараметрическая и описательная статистика, критерий Манна-Уитни). 

Образцы зубов, газированный напиток «CocaСola», гель для укрепления 

зубов «R.O.C.S. MedicalMinerals», крем для реминерализации «MIPastePlus» 

(900 ppm), крем-паста для зубов «ToothMousse», зубная паста «Aquafresh» (1 

450 ррm) , ополаскиватель для полости рта «Herbal» (450 ppm), материал для 

глубокого фторирования эмали и дентина «Трифторид», жидкость для лечения 

гиперэстезии и профилактики кариеса «Fluocal solute» (10 000 ppm). 

 Было изготовлено 8 групп образцов (в каждой по 5). Далее был нанесен 

изолирующий лак на края образцов так, чтобы деминерализации подвергалась 

только центральная часть образца. Составлен план режима исследования, в 

соответствии с составленным планом проведен опыт.  
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 Схема опыта: 

1. Моделировали эрозию погружением образцов в напиток 

«CocaСola» в течение 5 минут 4 раза в день на протяжении 7 дней. 

2. После каждого цикла деминерализации наносили «R.O.C.S. Medi-

calMinerals», «MIPastePlus», «ToothMousse», «Aquafresh», «Herbal».  Перед 

моделированием эрозии наносили однократно «Трифторид» и «Fluocal solute» 

(таблица 1). 
 

Таблица 1. Режим нанесения реминерализующих препаратов 

Название препарата Режим нанесения 

 «R.O.C.S. Medical Minerals» 5 минут, убирали излишки, выдерживали 30 минут 

 «MIPastePlus»  5 минут, убирали излишки, выдерживали 30 минут 

 «ToothMousse» 5 минут, убирали излишки, выдерживали 30 минут 

 «Aquafresh»  3 минуты, убирали излишки, выдерживали 30 минут 

 «Herbal»  1 минута, убирали излишки, выдерживали 30 минут в воде 

 «Трифторид» 3 минуты  

«Fluocal solute»  однократно перед деминерализацией на 10 минут 

 

 С поверхности образцов удаляли изолирующий лак. Глубину получен-

ных бороздок измеряли профилографом. 

Результаты и их обсуждение. Глубина деминерализации эмали в груп-

пах образцов приведена ниже (таблица 2). 
 

Таблица 2. Глубина деминерализации эмали 

Группа Название препарата Ме [LQ;UQ] 

1 Группа контроля 20   [20; 20] 

2 Гель для укрепления зубов «R.O.C.S. MedicalMinerals» 10  [10; 10] 

3 Крем для реминерализации «MIPastePlus» (900 ppm) 10  [10; 10] 

4 Зубная паста «Aquafresh» (1450 ррm) 20   [20; 20] 

5 Ополаскиватель для полости рта «Herbal» (450 ppm) 20   [20; 20] 

6 
Материал для глубокого фторирования эмали и дентина 

«Трифторид» 
15   [15; 20] 

7 «Fluocal solute» (10000 ppm) 20   [20; 20] 

8 Крем-паста для зубов «ToothMousse» 20   [20; 20] 

 

Наименьшая глубина деминерализации была у образцов групп 2 и 3, в 

которых использовали гель для укрепления зубов «R.O.C.S. MedicalMinerals» 

и крем для реминерализации «MIPastePlus». Статистически значимых разли-

чий между этими группами не установлено (p>0,05). 

Глубина деминерализации образцов групп 4–8 не имела статистически 

значимых различий с группой контроля (p>0,05). 

Заключение.  

1. Различные препараты кальция и фтора имеют разную эффективность 

в  профилактике и лечении эрозии зубов.   

2. Нанесение препаратов «R.O.C.S. MedicalMinerals» и «MІPastePlus» по-

сле кислотной атаки уменьшает глубину деминерализации эмали в 2 раза.  
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исследования опубликована 1 статья в сборнике материалов, получено 2 акта внедрения в 

учебный процесс (1-я кафедра терапевтической стоматологии, 2-я кафедра терапевтической 
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