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По данным ВОЗ одно из первых мест в мире по частоте возникновения занимают 

заболевания и травмы, сопровождаемые нарушением целостности кожных покровов (ожоги, 

трофические язвы, пролежни и др.), достаточно часто осложняющиеся недостаточностью 

собственного регенеративного потенциала организма. Сложность, длительность и высокая 

затратность лечения таких заболеваний делает их важнейшей медико-социальной 

проблемой.  

Одним из перспективных направлений в медицине является использование 

потенциала стволовых и прорегенераторных клеток в лечении дефектов кожи различной 

этиологии. Для стимулирования репаративных процессов применяется перенос суспензии 

выращенных в условии культуры клеток на раневую поверхность. Однако такой способ 

переноса приводит к повреждению и гибели значительной части клеток. В связи с этим, 

культивирование клеток целесообразнее проводить на полимерных матриксах с 

последующей трансплантацией тканеинженерной конструкции на рану. Наиболее 

перспективным является трансплантация МСК, адгезированных на биоматрицы, которые в 

иностранной литературе получили название скаффолды. Данные структуры выполняют роль 

межклеточного матрикса, что улучшает выживаемость клеток в тканях.  Такие раневые 

покрытия представляют из себя пористые или волокнистые матрицы, основная функция 

которых состоит в обеспечении механического каркаса для клеток, и сами живые клетки.  В 

идеале , биоматрицы должны обладать свойствами, позволяющими достигнуть 

формирования полноценной ткани: наличие адгезивной поверхности, способствующей 

пролиферации и дифференцировке клеток; биосовместимость и отсутствие 

иммунологического отторжения; нетоксичность; биодеградация, скорость которой 

соответствовала бы росту собственной ткани; оптимальный размер пор для 

пространственного распределения клеток, васкуляризации, а также диффузии питательных 

веществ и удаления продуктов жизнедеятельности. В настоящее время выделяют три 

основых группы материалов для изготовления биоматриц: природные полимеры, 

синтетические полимеры и другие материалы, обладающие рядом перечисленных выше 

характеристик. Однако пока не удалось создать универсальную матрицу, которая обладала 

бы всем перечнем необходимых свойств. 

Поэтому поиск, разработка и научное обоснование эффективности применения новых 

матриц для культивирования клеточного биоматериала является перспективным и 

необходимым направлением экспериментальных и клинических исследований. 

 

 

 

 


