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зубным рядом (контрольная группа), а также 130 пациентов, разделенных на 2 группы: с интактным 
периодонтом зубов, ограничивающим дефект (75 человек), с деструктивными процессами в 
периодонте до 1/4 длины корня (55 человек).

При качественном и количественном анализе реопародонтограмм (РПГ) определено влияние 
нарушения целостности зубного ряда на гемодинамическое состояние исследуемого участка 
периодонта.

С появлением деструктивных изменений в тканях периодонта наблюдается снижение его 
резервных возможностей, что распространяется и на сосудистую систему.

Полученные результаты позволяют нам сделать заключение о значительном влиянии 
нарушений целостности зубных рядов на изменение функциональной нагрузки при жевании, 
что в свою очередь оказывает влияние на местную гемодинамику периодонта. Интенсивность 
этих нарушений возрастает при наличии патологических изменений в тканях периодонта. 
Для профилактики развития патологического процесса необходимо проведение комплекса 
терапевтических мероприятий, основным из которых должно быть равномерное распределение 
действия жевательных сил, что позволит стабилизировать функциональное состояние сосудов 
периодонта у зубов, ограничивающих дефект.
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Фиксирующие материалы — специальные материалы, предназначенные для обеспечения 
ретенции несъемного протеза на тканях зуба. На современном стоматологическом рынке 
представлено огромное количество материалов для фиксации непрямых реставраций. Поэтому все 
более остро встает вопрос о правильном подборе фиксирующего материала в зависимости от его 
свойств и клинической ситуации. 

Цель исследования: дать количественную характеристику и изучить следующие свойства 
фиксирующих материалов:

1. Толщина пленки. Материал должен иметь очень малую толщину пленки, что позволит 
получать хорошую краевую адаптацию точной реставрации к подготовленной поверхности и 
избегать ее неполной установки.

2. Тиксотропность — способность дисперсной системы уменьшать вязкость (разжижаться) 
от механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя. Это свойство 
позволяет легко и точно установить реставрацию без отскакивания и соскальзывания, которые часто 
бывают до отверждения цемента.

3. Чистое время твердения — интервал времени от момента окончания смешивания до момента 
затвердевания цемента. Требуется, чтобы цемент затвердевал именно в то время, которое удобно для 
стоматолога, позволяя ему быть уверенным в том, что отверждение началось сразу же после точного 
размещения непрямой реставрации.

Для достижения цели нами были сформулированы следующие задачи:
1. Исследовать толщину пленки, тиксотропность и чистое время твердения различных групп 

стоматологических материалов для фиксации непрямых реставраций.
2. Провести анализ полученных данных и сделать соответствующие выводы.
Материалы: цементы для постоянной фиксации непрямых реставраций.
Методы: методика проведения работы оценки толщины пленки, тиксотропности и чистого 

времени твердения осуществлялась в соответствии с ISO 9917-1.
Результаты работы: результаты проведенных исследований свойств фиксирующих материалов 

соответствуют требованиям ISO 9917-1.


