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Основополагающим принципом успеха в применении материалов для 

стимуляции репаративного дентиногенеза, будь то прямое, либо непрямое 

покрытие пульпы, является последующая герметичная реставрация. Одной из 

главных причин несостоятельности эстетических реставраций является 

нарушение протокола применяемых адгезивных и пломбировочных материалов. 

Авторами исследования выявлены одни из главных причин нарушения краевого 

прилегания реставрации и сформулированы практические рекомендации, для 

более точной диагностики и контроля при повторной эстетической 

реставрации зубов. 

Ключевые слова: эстетическая реставрация; адгезивный протокол; 

гибридный слой; герметичная реставрация. 
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The fundamental principle of success in the use of materials for stimulation of 

reparative dentinogenesis, whether direct or indirect coating of the pulp, is the 

subsequent hermetic restoration. One of the main reasons for the failure of aesthetic 

restorations is the violation of the adhesion protocol and filling materials used. The 

authors of the study identified one of the main causes of violation of the edge fit of 

restoration and formulated practical recommendations for more accurate diagnosis 

and control during repeated aesthetic restoration of teeth. 

Key words: aesthetic restoration; adhesion protocol; hybrid zone (layer); 

hermetic restoration. 

 

Основополагающим принципом успеха в применении материалов для 

стимуляции репаративного дентиногенеза, будь то прямое, либо непрямое 

покрытие пульпы, является последующая герметичная реставрация [2,4,5,6,7]. 

Одной из главных причин несостоятельности эстетических реставраций является 

нарушение протокола применяемых адгезивных и пломбировочных материалов. 

Изучаемый вопрос включает в себя поиски причин нарушения качественной 

фиксации реставрации при лечении твёрдых тканей зубов [1,3].  

Цель исследования. Изучить с помощью метода электронной 

микроскопии структуру гибридной зоны и дентина после удаления 

композитного материала на зубах с высоким уровнем износа реставрации и 

гибридную зону при использовании адгезивной системы при повторной 

эстетической реставрации. 

Материалы и методы. Частота использования различных адгезивных 

систем была изучена методом медико-социального анкетирования в которой 

приняли участие 308 врачей-стоматологов Москвы и Московской области. На 

основании результатов опроса для дальнейшего исследования была выбрана 

адгезивная система V поколения OptiBond Solo Plus.  

В исследование было включено 20 удаленных зубов жевательной группы, 

которые имели несостоятельные реставрации на окклюзионной поверхности с 

высокой степенью износа и давностью постановки от 3 до 5 лет.  
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В исследуемых образцах производилось снятие композитного материала у 

15 зубов со всей поверхности зуба. Далее сформированные кариозные полости 

были условно разделены на 2 части, соответственно двум группам исследования: 

1) Без адгезивной подготовки. 2) С адгезивной подготовкой для повторной 

реставрации. Затем проводилась адгезивная подготовка у каждого зуба системой 

OptiBond Solo Plus в дистальной части кариозной полости. Была произведена 

сепарация зубов, изготовлялись продольные шлифы, исследуемые поверхности 

опылялись золотом.  

Для изучение нативных 5 образцов зубов был разработан и применён 

авторский метод исследования. Образцы 20 зубов исследовали с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Tescan Mira LMU, позволяющего 

изучать их в естественном состоянии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 1 группе исследования 

было выявлен остаточный слой адгезивной системы, после удаления 

несостоятельной реставрации, который проникал на глубину 10 мкм. (Рис. A). В 

2 группе соответственно было выявлено отсутствие проникновения адгезивной 

системы в дентинные трубочки в связи с их обтурацией. Таким образом при 

увеличении 8000 kx не выявлено проникновение адгезивной системы в глубь 

дентинных трубочек, так как участок зуба на поверхности имел сохранившийся 

слой адгезивного материала от несостоятельной реставрации (Рис.В).  

 

Выводы. Методом электронной микроскопии выявлено, что одной из 

главных причин нарушения краевого прилегания реставрации является не 

качественная герметичность на уровне гибридного слоя. Клиническая оценка 

качества эстетической реставрации в полости рта у пациента не всегда говорит о 

стабильной герметичности реставрации. Качество гибридного слоя 

(адгезивного) при повторной реставрации зависит от тщательной подготовки 

твердых тканей полости, полном удалении адгезивного слоя от предыдущей 

реставрации, что не всегда возможно оценить визуально без увеличительной 

техники. 

Практические рекомендации 
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1. Для более точной диагностики и контроля на этапе препарирования 

кариозной полости, врачу-стоматологу необходимо использовать оптическое 

увеличение. Которое поможет выявить проблемные участки и размещения 

адгезивного слоя. 

2. После удаление композитного материала, для повторной реставрации 

необходимо дополнительно произвести препарирование поверхности дентина, 

для более точного прилегания адгезивной системы к поверхности твердых 

тканей зуба.  

3. Необходимо соблюдать протокол нанесения адгезивной системы 

согласно инструкции производителя. 

4. Контролировать режим фотополимеризации адгезивной системы, чтобы 

избежать полимеризационного стресса материала. 
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