
протеза перед нанесением облицовочного материала увеличивает силу 
сцепления между металлом и полимером в среднем в 1,7—1,9 раза 
по сравнению с химическим протравливанием и пескоструйной 
обработкой. Величина силы сцепления составляет 22,81±0,29 мРа. 

В результате электроэрозионной обработки каркас имеет хорошо 
развитую макро- и микроретенционную поверхность. Площадь каркаса 
увеличивается для сцепления с облицовочным материалом. Создаются 
хорошие адгезионные условия для удержания последующих слоев. 
Облицовочный материал в процессе полимеризации плотно заполняет 
микропространства ретенционного слоя, образуя прочное 
микромеханическое соединение. Адгезия улучшается также и за счет 
образования так называемого скрепляющего каркаса из регулярно 
размещённого множества микроретенционных пунктов. Максимальная 
заполненность межретенционных впадин существенно повышает 
коррозийную устойчивость металлического каркаса за счёт уменьшения 
ширины микрощели, которая образуется между прослойкой 
облицовочного материала и металлом. 

Заключение. Ближайшие и отдаленные результаты 
ортопедического лечения цельнолитыми металлопластмассовыми 
зубными протезами пациентов с частичной потерей зубов различной 
локализации позволили подтвердить высокую эффективность 
примененной методики электроэрозионной обработки металлического 
каркаса протеза, существенно улучшающей ретенцию облицовочного 
покрытия. Примененная технология проста в применении, не несет 
значительных экономических затрат, экологически «чиста». Она более 
надежна, чем общепринятая, а её эксплуатация сопровождается 
появлением меньшего количества дефектов и позволяет продлить срок 
пользования данными протезами с сохранением функциональных 
и эстетических качеств. 

НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ О ГТИСКНОЙ 
МАТЕРИАЛ «СИЭЛАСТ-К» 

Голик В.П., Янишен И.В., Коваленко Г.А. 

Харьковский национальный медицинский университет, 
г. Харьков, Украина 

Одним из наиболее ответственных клинических этапов 
в ортопедической стоматологии при изготовлении различных 
конструкций зубных протезов является получение оттиска. Широкое 
распространение в клинике утвердилась методика получения 
двухслойного оттиска. Наиболее перспективными материалами 
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для получения двухслойных оттисков являются эластомерные 
оттискные материалы на основе силиконового каучука. 

Силиконовые оттискные материалы представляют собой 
пастообразные композиции, которые твердеют, или вулканизируются 
под действием жидкости-катализатора (выпускная форма 
«паста-жидкость» или пасты-катализатора «паста-паста»). В исходном 
состоянии силиконовые пасты оттискных материалов имеют различную 
вязкость: от высокой - густой пластилиноподобной до низкой - жидкой 
легко текучей. Сочетая материалы нескольких вязкостей, и получая 
двухслойные оттиски, врач стоматолог-ортопед может достичь высокой 
размерной точности оттиска в самых различных клинических ситуациях. 
Чаще используют силиконовый оттискной материал высокой вязкости, 
который корригируют жидким легко текучем слоем. 

В настоящее время в мировой практике применяют 2 вида 
силиконовых оттискных материалов, которые отличаются химическим 
принципом процесса твердения: твердеющие по реакции 
поликонденсации и твердеющие по механизму полиприсоединения или 
полимеризации. С точки зрения практики ортопедической стоматологии, 
а также стоматологического материаловедения определенный интерес 
представляет новый отечественный силиконовый материл серии 
«СИЭЛАСТ-К». 

«СИЭЛАТ-К» - это силиконовый оттискной материл твердеющий 
по реакции поликонденсации, а также имеющий различную вязкость, 
вулканизирующийся под действием пасты-геля. 

«СИЭЛАСТ-К» - база, представляет пасту высокой вязкости тип 1, 
предназначенную для получения двухслойных анатомических оттисков. 

«СИЭЛАСТ-К» - паста средней вязкости тип 2, которая 
предназначена для получения функциональных, а также 
и анатомических оттисков. 

«СИЭЛАСТ-К»- корректор, представляет пасту низкой вязкости тип 
3, предназначенную для получения двухслойных анатомических 
оттисков. 

Совместно с сотрудниками центральной исследовательской 
лаборатории АО «СТОМА» г. Харьков проведена сравнительная оценка 
основных показателей физико-механических свойств силиконовых 
оттискных материалов «СИЭЛАСТ-К» и «СТОМАФЛЕКС» 
по результатам лабораторных испытаний в соответствии с методиками 
и требованиями международного стандарта. 

Заключение. Лабораторные испытания показали, что все 
исследуемые показатели (вязкость пасты, консистенция, рабочее время, 
остаточная деформация сжатия, деформация сжатия, линейная усадка) 
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соответствуют требованиям ИСО, а также подтверждают высокое 
качество отгискного материала «СИЭЛАСТ-К» который ничем 
не уступает зарубежным материалам и имеет преимущество по цене. 

НОВЫЙ ЛАК ПОКРЫВНОЙ «СИНМА-М+V» 
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НЕСЪЁМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
Голик В.П., Бреславец Н.Н. 

Харьковский национальный медицинский университет, 
г. Харьков, Украина 

Ортопедическое лечение, направленное на восстановление 
анатомической целостности зубов, непрерывности зубных рядов, 
а также эстетики, необходимо проводить с учётом индивидуальных 
особенностей пациентов. В связи с этим выбор врачом конструкции 
и материала зубного протеза должны не только соответствовать каждой 
конкретной клинической ситуации, но и учитывать материальную 
доступность конструкции для пациента. 

Широкое использование цельнолитых комбинированных несъёмных 
конструкций обусловлено сочетанием высокой эстетики и прочности 
металлического каркаса. Однако керамическое покрытие имеет 
не только свои особенности применения, но и является дорогостоящим. 
Цельнолитые несъёмные протезы с эстетической облицовкой 
из пластмассы являются одновременно качественной и экономичной 
конструкцией. Процесс их изготовления менее трудоёмок, 
а возможность создания более легких конструкций позволяет разгрузить 
пародонт зубов-антагонистов. 

Однако вопрос усовершенствования адгезии как между 
керамическим покрытием и металлом, так и между полимерной 
облицовкой и металлом до настоящего времени является актуальным. 
Пути его решения, как правило, находятся в двух направлениях, 
это усовершенствование адгезии за счёт механической ретенции 
и применение химического агента. 

С целью улучшения адгезивной системы металл-эстетическое 
покрытие кафедрой ортопедической стоматологии в сотрудничестве 
с АО «СТОМА» г. Харьков разработан новый материал - лак покрывной 
«Синма-M+V». 

Сравнительные исследования данного материала были проведены 
с сертифицированными и широко применяемыми в практике 
ортопедической стоматологии материалами «ЭДА-03» (АО «СТОМА») 
Харьков и «CONALOR» (Spofa Dental) Чехия. 
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