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Актуальность. Колюще-режущие предметы получили широчайшее распространение 
и применение в быту, что подтверждается преимущественным их использованием для при-
чинения повреждений физическим лицам, которые чаще всего наносятся в области тела, по-
крытые одеждой. Идентификация орудия травмы по следам на теле живого человека невоз-
можна и только результаты медико-криминалистического исследования повреждений одеж-
ды разрешают данный вопрос. 

Цель: определить морфологические свойства повреждений одежды, отображающие 
конструктивные особенности строения и эксплуатационные повреждения острия колюще-

режущих предметов на основании собственных экспериментальных исследований. 
Материалы и методы. Нами получены экспериментальные колото-резаные повре-

ждения двух видов ткани с плотным и рыхлым переплетением волокон с использованием пя-
ти типов клинков, которые изучались с применением описательного, метрического, фото-
графического, стереомикроскопического методов исследований. 

Результаты и их обсуждение. Механизм образования колото-резаных повреждений 
ткани, как правило, комбинированный – раздвигание, разрезание и разрыв волокон ткани, 
обусловленный: конструктивными особенностями строения клинка – вид и толщина попе-
речного сечения, тип и угол острия, количество и степень остроты лезвий; его эксплуатаци-
онным износом и повреждениями – затупление, завал или отлом острия, затупление и дефек-
ты режущих кромок лезвий; направлением и видом его погружения; видом ткани и типом 
переплетения волок он. При исследовании морфологических свойств экспериментальных 
колото-резаных повреждений установлено: в точке вкола острия отображаются тип, угол и 
отлом острия клинка; в обушковой и лезвийной частях основного разреза – количество и 
острота лезвий клинка, тип и толщина его обушка; степень отображения идентифицирующих 
признаков в морфологических свойствах повреждений определяется свойствами следовос-
принимающего материала. 

Выводы.  
1. Степень морфологического отображения конструктивных особенностей строения и 

эксплуатационных повреждений острия клинка колюще-режущих предметов определяются: 
свойствами следовоспринимающего материала, а именно плотностью тканевого переплете-
ния; направлением и видом погружения клинка. 

2. Морфологические свойства колото-резаных повреждений одежды отображают кон-
структивные особенности строения клинка (вид и толщину поперечного сечения; тип и угол 
острия; количество и степень остроты лезвий) и его индивидуальные признаки, обусловлен-
ные эксплуатационным износом и повреждениями (затупление, завал или отлом острия; за-
тупление и дефекты режущих кромок лезвий). 

 

  


