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значимых отличий от соответствующего показателя здоровых лиц (р>0,05). У пациентов с острым 
одонтогенным остеомиелитом челюсти, с одонтогенным абсцессом ЧЛО, с одонтогенной флегмоной 
ЧЛО уровень ИФ-γ в РЖ был повышенным в течение всего срока лечения с тенденцией к снижению ко 
дню выписки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень содержания ИФ-γ в РЖ пациентов с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области и практически здоровых лиц 
 

Выводы. Таким образом, у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области одонтогенной этиологии уровень цитокинов в РЖ повышен относительно 
здоровых лиц. При этом к моменту завершения лечения и купирования воспаления уровень цитокинов 
снижается. 
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Введение. На сегодняшний день существует множество вариантов конфигураций соединения 

дентального имплантата с абатментом. Как при плоскостном, так и при коническом типе соединения, 
абатмент к дентальному имплантату фиксируется при помощи винта с контролируемым механическом 
усилием, которое составляет от 20 до 40 Н/см. При функционировании зубочелюстной системы 
происходит накопление биомеханической усталости ортопедических конструкций вследствие 
постоянного воздействия циклических нагрузок [1–6]. Циклические нагрузки на ортопедические 
конструкции с опорой на дентальные имплантаты возникают при глотании, пережёвывании пищи и при 
парафункциональной активности зубочелюстной системы.  

Цель работы. Оценить в эксперименте прочностные характеристики винтовой фиксации 
абатментов к дентальным имплантатам с внутренним шестигранным типом соединения в условиях 
циклических нагружений, имитирующих функциональные нагрузки в полости рта. 
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Материал и методы. Экспериментальное исследование соединения в системе «дентальный 
имплантат-абатмент» проводили на лабораторной установке в Институте прикладной физики НАН 
Беларуси. В экспериментальных условиях оценивали прочностные характеристики винтовой фиксации 
ортопедических компонентов к 24 дентальным имплантатам из сплава Ti-6Al-4V диаметром 3,75 мм и 
длиной 11,5 мм с плоскостным типом соединения, которые были распределены на 4 группы (n=6) в 
зависимости от угла нагружения и силы воздействия. Силовое воздействие осуществляли на середину 
ортопедической конструкции между вторым и третьим винтовым соединением – что соответствует 
проекции области 2-го премоляра и 1-го моляра как функционального центра жевания человека. 
Проводили анализ следующих параметров ортопедической конструкции экспериментальной модели: 
момент зажатия и последующего ослабления фиксирующих винтов, который контролировали 
динамометрическим ключом типа MТ-R1040 (в Н/см) с точно заданным крутящим моментом зажатия М 
(сила первоначального зажатия винтов составила 35 Н/см для абатментов цементируемых 
конструкций), и измерение глубины винтового соединения при помощи цифрового глубиномера. 
Глубину винтового соединения определяли по расстоянию от основания шестигранника фиксирующего 
винта до окклюзионной поверхности ортопедической конструкции испытуемого образца, измеренному 
при помощи модифицированного цифрового глубиномера. 

Результаты и обсуждение. Разработана и изготовлена новая экспериментальная модель для 
оценки функционирования испытуемых образцов дентальных имплантатов и ортопедической 
конструкции. Конструкция представляет собой экспериментальную модель в форме восьмигранника и 
ортопедическую конструкцию овальной формы. При этом форма жевательной поверхности 
ортопедической конструкции (испытуемого образца), на которую нагрузка воздействует под углом, 
имеет вид овала в сечении. 

Выводы.  
1. Разработана, изготовлена и апробирована новая экспериментальная модель для оценки 

прочностных характеристик винтовой фиксации абатментов к дентальным имплантатам. 
2. Выявлено достоверно значимое снижение показателей глубины соединения и степени зажатия 

ортопедических винтов после экспериментального нагружения экспериментальной модели. 
3. Установлена выраженная корреляционная зависимость при увеличении угла и количества 

циклов нагружения до 200 000 накопление усталости ортопедических конструкций возрастает в 1,78 
раз. 
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